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KRAJOWA OCENA TECHNICZNA

ITB-KOT-2018/0293 wydanie 1

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna zostala wydana zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968) przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie,
na wniosek firmy:

Zakiad Chemiczny SILIKONY POLSKIE Sp. z o. o.
ul. Chemikoéw 1, 37-310 Nowa Sarzyna

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0293 wydanie 1 stanowi pozytywna ocene wiasciwosci
uzytkowych ponizszych wyrobéw budowlanych do zamierzonego zastosowania:

Silikonowe srodki impregnacyjne
o wiasciwosciach hydrofobowych

SARSIL ME-25 / SARSIL ME-05, SARSIL H-14/R, SARSIL W,
SARSIL KLINKIER i SARSIL BRUK

Data waznosci Krajowej Oceny Technicznej:
16 lutego 2023 r.

DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlanej

dr inz. Robert Geryto

Warszawa, 16 lutego 2018 r.

Dokument Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0293 wydanie 1 zawiera 10 stron, w tym 1 zatgcznik. Tekst tego
dokumentu mozna kopiowac tylko w catoéci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentéw tekstu
Krajowej Oceny Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej. Krajowa Ocena
Techniczna ITB-KOT-2018/0293 wydanie 1 dotyczy wyrobow objetych Aprobatg Techniczng ITB AT-15-4013/2012.
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1. OPIS TECHNICZNY WYROBU

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna obejmuje silikonowe $rodki impregnacyjne typow: SARSIL
ME-25 / SARSIL ME-05 (nazwy stosowane zamiennie), SARSIL H-14/R, SARSIL W, SARSIL KLINKIER
i SARSIL BRUK. Wyroby objete niniejszg Krajowa Oceng Techniczng produkowane sa przez Zakiad
Chemiczny SILIKONY POLSKIE Sp. z 0. 0., ul. Chemikéw 1, 37-310 Nowa Sarzyna, w zaktadzie
produkecyjnym w Nowej Sarzynie.

Opis skiadu srodkéw impregnacyjnych oraz proporcje ich rozcienczania przed uzyciem podano

w tablicy 1.
Tablica 1
Poz Nazwa srodka Opi Rodzaj Proporcje rozcienczania
" | impregnacyjnego e rozcienczalnika | srodek: rozciericzalnik
1 2 3 4 5
1 SARSIL ME-25 wodna emulsiaeywicy woda od1:5do1:6
metylosilikonowej
domieszkg rozpuszczalnikow
2 SARSIL ME-05 organicznych -
i roztwor zywicy metylosilikonowej ~
2 SRS B w benzynie lakowej
roztwor zywicy metylosilikonowej
w benzynie lakowej,
4 SARSIL W utwardzacz o nazwie W, nie rozcieficza sie -
na bazie aminofunkcyjnego
silanu
ARSIL B =
B SARSILBRUK roztwor zwiazkow silikonowych
Inik i
6 SARSIL KLINKIER | W rezpuszczainiku organicznym i

Srodki SARSIL ME-25 / SARSIL ME-05, SARSIL H-14/R, SARSIL KLINKIER i SARSIL BRUK sg
wyrobami jednosktadnikowymi. Srodek SARSIL W jest wyrobem dwuskiadnikowym, ktéry przed uzyciem
nalezy wymieszac z utwardzaczem o nazwie W, w proporcji wagowej 100 : 4.

Cechy identyfikacyjne wyrobéw objetych niniejsza Krajowa Oceng Techniczng podano
w Zatgczniku A.

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

Silikonowe $rodki impregnacyjne SARSIL ME-25 / SARSIL ME-05, SARSIL H-14/R, SARSIL H-
15, SARSIL W, SARSIL KLINKIER i SARSIL BRUK sg przeznaczone do powierzchniowej hydrofobizaciji
mrozoodpornych, mineralnych materiatdbw budowlanych stosowanych na zewnatrz pomieszczen,
w miejscach nienarazonych na dziatanie soli odladzajgcych.

Srodek SARSIL ME-25 / SARSIL ME-05 jest przeznaczony do hydrofobizacji elementéw
betonowych i cegiet silikatowych. Nie nalezy stosowac tego $rodka na powierzchniach narazonych na
okresowe zalegania warstwy wody, w przypadku mozliwosci kondensacji pary wodnej na

zaimpregnowanych powierzchniach.
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Srodek SARSIL H-14/R jest przeznaczony do hydrofobizacji elementow betonowych, cegiet
silikatowych, piaskowca oraz granitu niepolerowanego.

Srodek SARSIL W jest przeznaczony do hydrofobizaciji piaskowca.

SARSIL KLINKIER jest przeznaczony do powierzchniowej hydrofobizacji cegiet i plytek
klinkierowych.

Srodek SARSIL BRUK jest przeznaczony do powierzchniowej hydrofobizacji betonowej kostki
brukowej.

Srodki impregnacyjne objete Krajowej Oceny Technicznej nie powinny byé¢ stosowane do
hydrofobizacji powierzchni narazonych na state dziatanie wody oraz na dziatanie wody pod ci$nieniem.

Prace zwigzane z hydrofobizacjg powinny by¢ prowadzone podczas suchej bezdeszczowe;j
pogody, przy temperaturze podioza i otoczenia nie nizszej niz + 5 °C. Warunki wykonywania prac
powinny by¢ zgodne z instrukcjg producenta.

Przygotowane do hydrofobizacji podioze powinno by¢ suche, gtadkie, bez rys i peknieé, czyste,
odttuszczone, bez odczynu alkalicznego. Podloza betonowe powinny by¢ catkowicie utwardzone.

Srodki objete niniejsza Krajowa Oceng Techniczng powinny byé¢ naktadane dwukrotnie za
pomoca pedzla lub natrysku, metodg ,wilgotne na wilgotne” (druga warstwa $rodka powinna byé
nakfadana przed wyschnieciem warstwy pierwszej).

Orientacyjne zuzycie wyrobdw objetych niniejszg Krajowa Oceng Techniczng wynosi
1 kg / 1,5 m? na dwie warstwy — w przypadku wyrobow SARSIL ME-25 / SARSIL ME-05, SARSIL H-
14/R, SARSIL W i SARSIL BRUK i 1 kg / 2,5 m? na dwie warstwy — w przypadku wyrobu SARSIL
KLINKIER.

Prace zwigzane z hydrofobizacja powinny by¢ wykonywane przez przeszkolone ekipy
pracownikow.

Srodki SARSIL ME-25 / SARSIL ME-05, SARSIL H-14/R, SARSIL H-15, SARSIL W, SARSIL
KLINKIER i SARSIL BRUK powinny by¢ stosowane zgodnie z projektem technicznym, opracowanym dla
okreslonego obiektu z uwzglednieniem:

—  polskich norm i przepisow techniczno-budowlanych, w szczegéinosci rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 1., poz. 1422, z pozZniejszymi zmianami),

—  postanowieniami niniejszej Krajowej Oceny Technicznej,

— wytycznych okreslonych w instrukcji stosowania wyrobdow, opracowanej przez producenta

i dostarczanej odbiorcom wyrobow.

3. WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU | METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

Wiasciwosci  uzytkowe $rodkéw SARSIL ME-25 / SARSIL ME-05, SARSIL H-14/R,
SARSIL H-15, SARSIL W, SARSIL KLINKIER i SARSIL BRUK oraz metody oceny podano w tablicach
213,
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Tablica 2

Poz.

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

SARSIL ME-25 /
SARSIL ME-05

SARSIL H-14/R

SARSILW

Metody oceny

2

3

4

5

Glebokos¢ impregnacii (zasieg
suchej strefy przyjmuje sie jako
efektywng glebokos¢ impregnaciji),
mm:

— zaprawy cementowej i betonu

zwyktego

— piaskowca

— cegly silikatowej

— granitu niepolerowanego

<10

<10

PN-EN
1504-2:2006

Wskaznik nasigkliwosci wodg po
hydrofobizacji, %:
— zaprawy cementowej i betonu
zwyktego
— piaskowca
— cegly silikatowej
- granitu niepolerowanego

<75

<75

<75
<75

<75

<75

Wskaznik nasigkliwo$ci wodg po
hydrofobizaciji i po dziataniu
alkaliow, %:

— piaskowca
— granitu niepolerowanego

<10,0
<10,0

<10,0

PN-EN
13580:2004

Szybkos¢ wysychania po
hydrofobizacji — wskaznik
szybkosci wysychania, %

> 30

PN-EN
13579:2004

Tablica 3

Poz.

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

SARSIL KLINKIER

SARSIL BRUK

Metody oceny

2

3

4

5

Gtebokos¢ impregnaciji (zasieg
suchej strefy przyjmuje sie jako
efektywna gtebokos¢ impregnacii),
mm:

— cegly klinkierowej

- kostki brukowej

<10

<10

PN-EN 1504-
2:2006

Wskaznik nasigkliwosci wodg po
hydrofobizacii, %:

— cegly klinkierowej

— kostki brukowe;j

<75

<75

Wskaznik nasigkliwosci wodg po
hydrofobizacji i po dziataniu
alkaliow, %:

- cegly klinkierowej

- kostki brukowe;j

<10,0

PN-EN
13580:2004

Odpornosc na scieranie (test
Tabera) w poréwnaniu z prébka
niezaimpregnowana, %

PN-EN ISO
5470-1:2001%

* koto $cierajgce H22/1000 obrotéw / obcigzenie 1000 g
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4. PAKOWANIE, TRANSPORT | SKLADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA WYROBU

Wyroby objete niniejszg Krajowg Oceng Techniczng powinny by¢ dostarczane w oryginalnych
opakowaniach producenta, w spostb zapewniajgcy niezmiennos¢ ich wiasciwosci technicznych.

Wyroby moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z instrukcja producenta.

Wyroby powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, z dala od
urzgdzen grzejnych, w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo skiadowania i niezmienno$é jego
wiasciwoséci technicznych.

Sposdb znakowania wyrobow znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1966).

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujace informacje:

- dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony na
wyrobie budowianym,

— nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajgcy jednoznacznie okresli¢
nazwe i adres siedziby producenta,

— nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

- numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktérg zostaly zadeklarowane

wiasciwosci uzytkowe (ITB-KOT-2018/0293 wydanie 1),

— numer krajowej deklaracji wiasciwosci uzytkowych,

— poziom lub klasa zadeklarowanych wiasciwosci uzytkowych,

— nazwa jednostki certyfikujgcej, ktéra uczestniczyta w ocenie i weryfikacji stato$ci wiasciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego,

— adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych jest na
niej udostepniona.

Wraz z krajowg deklaracjg wiasciwosci uzytkowych powinna by¢ dostarczana albo udostepniana
w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki i/lub informacje o substancjach niebezpiecznych
zawartych w wyrobie budowlanym, o ktérych mowa w art. 31 lub 33 rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow.

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszanine niebezpieczng wedtug
rozporzgdzenia REACH, powinno by¢ zgodne z wymaganiami rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008
Partamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i
mieszanin (CLP), zmieniajgcego i uchylajgcego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/\WE oraz
zmieniajgcego rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.
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5. OCENA | WERYFIKACJA STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji stato$ci wiasciwosci uzytkowych

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966) ma zastosowanie system 2+ oceny
i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych.

5.2. Badanie typu

Wiasciwosci uzytkowe, ocenione w p. 3, stanowig badanie typu wyrobéw, dopéki nie nastgpig
zmiany surowcow, sktadnikow, linii produkcyjnej lub zakiadu produkcyjnego.

5.3. Zaktadowa kontrola produkcji

Producent powinien mie¢ wdrozony system zakiadowej kontroli produkcji w zakiadzie
produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjete przez
producenta, powinny by¢ dokumentowane w sposéb systematyczny, w formie zasad
i procedur, wigcznie z zapisami z prowadzonych badan. Zaktadowa kontrola produkcji powinna by¢
dostosowana do technologii produkcji i zapewnia¢ utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowanych
wiasciwosci uzytkowych wyrobu.

Zaktadowa kontrola produkcji obejmuje specyfikacje i sprawdzanie surowcow i skiadnikow,
kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (wedtug p. 5.4), prowadzone przez
producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wediug zasad i procedur okreslonych
w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji.

Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdza¢, ze wyroby speiniajg kryteria oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych.
Poszczegoine wyroby lub partie wyrobéw i zwigzane z nimi szczegdty produkcyjne muszg by¢ w petni
mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.

5.4. Badania kontrolne

5.4.1. Program badari. Program badan obejmuje:
a) badania biezace,
b) badania okresowe.

5.4.2. Badania biezace. Badania biezace obejmujg sprawdzenie:

a) wygladu,
b) gestosci.

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie:
a) wygladu powierzchni w poréwnaniu do stanu przed hydrofobizacia,
b) widma w podczerwieni,
c) gtebokosci impregnacii,
d) wskaznika nasigkliwosci,
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e) wskaznika nasigkliwosci po dziataniu alkaliow,
f) odpornosci na $cieranie (dotyczy SARSIL BRUK).

5.5. Czestotliwos¢ badan

Badania biezace powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie rzadziej
niz dla kazdej parti wyrobow. Wielkos¢ parti wyrobéw powinna by¢ okreslona w dokumentagii
zaktadowej kontroli produkcji.

Badania okresowe powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na 3 lata.

6. POUCZENIE

6.1. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0293 wydanie 1 jest pozytywng oceng
wiasciwosci uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk silikonowych $rodkéw SARSIL ME-25 /
SARSIL ME-05, SARSIL H-14/R, SARSIL W, SARSIL KLINKIER i SARSIL BRUK, ktére zgodnie z
zamierzonym zastosowaniem, wynikajagcym z postanowien Oceny, majg wplyw na speinienie wymagan
podstawowych przez obiekty budowlane, w ktorych wyréb bedzie zastosowany.

6.2. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0293 wydanie 1 nie jest dokumentem
upowazniajgcym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

Zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. wraz z podzniejszymi
zmianami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) wyroby, ktorych dotyczy niniejsza Krajowa Ocena
Techniczna, mogg byé wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli producent
dokonat oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych, sporzadzit krajowg deklaracje wiasciwosci
uzytkowych zgodnie z Krajowg Oceng Techniczng ITB-KOT-2018/0293 wydanie 1 i oznakowat wyroby
znakiem budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.3. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0293 wydanie 1 nie narusza uprawnien
wynikajacych z przepiséw o ochronie wiasnosci przemystowej, a w szczegélnosci ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. — Prawo witasnosci przemystowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,, poz. 1410,
zZ pozniejszymi zmianami). Zapewnienie tych uprawnien nalezy do obowigzkéw korzystajacych
z niniejszej Krajowej Oceny Technicznej ITB.

6.4. ITB wydajac Krajowg Ocene Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne
naruszenie praw wytacznych i nabytych.

6.5. Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta wyrobow od odpowiedzialnosci za ich
prawidiowg jakos¢, a wykonawcow robot budowlanych od odpowiedzialnosci za ich wilasciwe

zastosowanie.

6.6. Waznosc Krajowej Oceny Technicznej moze by¢ przediuzana na kolejne okresy, nie diuzsze
niz 5 lat.
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7. WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

7.1. Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje

1) 0982/12/Z00NM. Sprawozdanie z badan wyrobéw SARSIL ME-25 / SARSIL ME-05, SARSIL H-14/R,
SARSIL W, SARSIL KLINKIER i SARSIL BRUK przeznaczonych do impregnaciji hydrofobizujacej
powierzchnie materiatéw budowlanych. Zaktad Materiatéw Budowlanych ITB w Warszawie.

2) LM01-01970/15/Z00NM. Raport z Badan dotyczacy impregnacji hydrofobizujacej SARSIL ME-25
(SARSIL ME-05). Zakiad Materiatéw Budowlanych ITB.

3) LM02-01970/15/Z00NM. Raport z Badan dotyczacy impregnacji hydrofobizujgcej SARSIL ME-25
(SARSIL H-14/R). Zakiad Materiatéw Budowlanych ITB.

4) LM03-01970/15/Z00NM. Raport z Badan dotyczacy impregnacji hydrofobizujacej SARSIL ME-25
(SARSIL Klinkier). Zaklad Materiatéw Budowlanych ITB.

5) LM04-01970/15/Z00NM. Raport z Badan dotyczacy impregnacji hydrofobizujacej SARSIL ME-25
(SARSIL ME-05). Zakiad Materiatow Budowlanych ITB.

6) LM05-01970/15/Z00NM. Raport z Badan dotyczacy impregnacji hydrofobizujacej SARSIL ME-25
(SARSIL Bruk). Zaktad Materiatéw Budowlanych ITB.

7) NO-1/531/A/2005 (Raport z badan nr LO-737/05/1, LO-737/05/1a, LO-737/05/2 LO-737/05/2a, LO-
737/05/3, LO-737/05/3a, LO-737/05/4, LO-737/05/4a, LO-737/05/5, LO-737/05/1a, LO-737/05/6 i
LO-737/05/6a) Sprawozdanie z badan wyrobéw AHYDROSILE i SARSILE dla potrzeb nowelizacji
aprobaty technicznej AT-15-4013/99.), Zakiad Trwatosci i Ochrony Budowli ITB w Warszawie.

7.2. Normy i dokumenty zwiazane

PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje,
wymagania, sterowanie jakoScig i ocena zgodnosci. Cze$¢ 2: Systemy
ochrony powierzchni betonu

PN-EN 13579:2004 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody
badan. Badanie schnigcia przy impregnacji hydrofobizujgcej

PN-EN 13580:2004 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody
badan. Nasigkliwo$¢ | odporno$¢ na alkalia przy impregnacji
hydrofobizujgcej

PN-EN ISO 2811-2:2002  Farby i lakiery. Oznaczanie gestosci. Cze$¢ 2:Metoda zanurzenia sondy

PN-EN ISO 2812-1:2008  Farby i lakiery. Oznaczanie odpornosci na ciecze. Czes$¢ 1: Zanurzenie w
cieczach innych niz woda

PN-EN ISO 5470-1:2001 Plaskie wyroby tekstylne powleczone gumg lub tworzywami sztucznymi.
Wyznaczanie odpornosci na $cieranie. Cze$¢ 1: Urzgdzenie $cierajgce
Tabera

AT-15-4013/2012 Silikonowe Srodki impregnacyjne o wifasciwosciach hydrofobowych
SARSIL ME-25 / SARSIL ME-05, SARSIL H-14/R, SARSIL W, SARSIL
KLINKIER | SARSIL BRUK
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Tablica A1. Cechy identyfikacyjne $rodkow impregnacyjnych SARSIL ME-25 / SARSIL ME-05,
SARSIL H-14/R i SARSIL W

P Cechy identyfikacyj e Ry
oz. echy ldentylikacyjne SARSIL ME-25/ badarn
SARSIL ME-05 SARSIL H-14/R SARSIL W
1 2 3 4 5 6
Cechy identyfikacyjne srodka
1 Wyglad Srodka w postaci jednorodna ciecz
fabrycznej o barwie jednorodna ciecz bezbarwna lub o
mlecznobiatej, barwie jasnozoltej, brak zanie- ocena wizualna
bez zanie- czyszczen
czyszczen
2 G o . 3 082+5% PN-EN ISO
gstos¢ w 23 °C, g/cm 0 o '
1,005 % 0,80+5% (po wymieszaniu) | 2811-2:2011
3 Widmo w podczerwieni charakierystyki widm FTIR powinny odpowiada¢ PN-EN
charakterystkom widm FTIR odniesienia 1767:2008
Cechy identyfikacyjne powierzchni materiatéw mineralnych po hydrofobizacji
3 Wyglqd pqw1erzchn| w bez widocznych zmian, dopuszczalna nieznaczna zmiana ;
porownaniu do stanu przed s ocena wizualna
hydrofobizacjg wy

Tablica A2. Cechy identyfikacyjne $rodkéw impregnacyjnych SARSIL KLINK i SARSIL BRUK W

Wymagania
Poz. Cechy identyfikacyjne Metody badan
SARSIL KLINKIER SARSIL BRUK
1 2 3 4 5
Cechy identyfikacyjne srodka
1 Wyglad srodka w postaci jednorodna bezbarwna ciecz, bez zanie- —
fabrycznej czyszczenh
2 | Gestosé w 23°C, glcm® PN-EN ISO
€ 9 080+5% 0,85+5% 2811-2:2011
3 Widmo w podczerwieni charakterystyki widm FTIR powinny odpowiadac ¥ .
charakterystykom widm FTIR odniesienia PN-EN 17672000
Cechy identyfikacyjne powierzchni materiatéw mineralnych po hydrofobizacji
4 Wyglad powierzchni w ) ;
poréwnaniu do stanu przed d be'z WIqocznych Emia, b ocena wizualna
hydrofobizacja opuszczalna nieznaczna zmiana barwy
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