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Poznan, 13.09.2018 .
Raport z badania prébek winylopolisiloksanéw zgodnie ze zleceniem nr 45/TT/2018.

1. Opis metody przygotowania prébek.

W zaleznosci od wykorzystywanej techniki analitycznej préobki poddano badaniom bez stosowania
jakichkolwiek czynnosci przygotowawczych (analiza FT-IR), rozpuszczono w tetrahydrofuranie
otrzymujagc okoto 10% roztwory (analiza GPC) lub rozpuszczono w deuterowanym chloroformie
(analiza NMR)

2. Opis metody badawcze;j.

Widma w podczerwieni rejestrowano na aparacie FT-IR firmy Bruker model Tensor 27
wyposazonym w jednoodbiciowg przystawke ATR Golden Gate firmy SPECAC. Pomiary wykonano
w temperaturze pokojowej z rozdzielczoscig 2 cm™ w zakresie od 500 do 4000 cm™ zbierajgc po
32 skany dla prébki i tfa.

Rozdziatéw chromatograficznych technika GPC dokonano z wykorzystaniem aparatu Waters
Aliance 2695 wyposazonego w detektor refraktometryczny (Wters 2414 Rl) oraz zestaw trzech
kolumn (Waters Styragel HR1, HR2 i HR4 7.8 x 300 mm) w uktadzie szeregowym. Jako eluentu
uzyto THF (0,6 mL/min). Temperatura detektora - 40°C, temperatura pieca kolumn 35°C. Wielkosci
mas polimerdw i wspdétczynnikéw polidyspersji oznaczono w oparciu o krzywa kalibracyjng dla
standarddw polistyrenowych (Shodex) w zakresie od 1,31x103% and 3,64x10° Da.

Widma NMR rejestrowano na spektrometrze Varian XL 300 w temperaturze pokojowe] stosujac
deuterowany chloroform (CDCls) jako rozpuszczalnik.

Do wyznaczenia masy polimeréw wykorzystano wyniki pomiaréw GPC podczas gdy wyniki analiz
NMR postuzyty do okreslenia budowy polimerdw.

3. Wyniki analiz
Wyniki analiz GPC zebrano w ponizszej tabeli:

Tabela 1. Wyniki analizy GPC.

, Masa czgsteczkowa
Prébka Mw Mn PDI
Prébka XV-1 45529 13697 3,324
Prébka XV-2 42212 16254 2,597
Prébka XV-3 42936 14236 3,016
Prébka XV-4 42634 14850 2,871
Prébka XVI-1 233287 72562 3,215
Prébka XVI-2 185246 69825 2,653
Prébka XVI-3 216354 63243 3,421
Prébka XVI-4 145640 64528 2,257
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Na podstawie przesunie¢ chemicznych obecnych na widmach #°Si NMR badanych prébek ustalono
prawdopodobng budowe polimerdw. Przyjeto odpowiednio, ze o obecnosci:

e terminalnych grup Si(CHs); $wiadczy obecnosé sygnatu o przesunieciu okoto 7 ppm

e terminalnych grup CH,=CHSi(CHs), Swiadczy obecnos¢ sygnatu o przesunieciu okoto -5 ppm
e jednostek Si(CHs), swiadczy grupa sygnatéw o przesunieciu okoto -22 ppm

e jednostek CH,=CHSiCH3 $wiadczy grupa sygnatdéw o przesunieciu okotfo -35 ppm

Tabela 2. Zestawienie grup funkcyjnych obecnych w prébkach badanych polimeréw
Grupy terminalne tancuch gtéwny
Si(CHs)s | CH2=CHSi(CHs), | Si(CHs), | CH,=CHSi(CHs)

Préobka XV-1 - +

Probka XV-2 -
Probka XV-3 -
Préobka XV-4 -
Pr. XVI-1 -
Pr. XVI-2 -
Pr. XVI-3 -
Pr. XVI-4 - +
,+" 0znacza wystepowanie, a ,,-" oznacza brak grupy
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+
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Rys. 1. Widmo 2°Si NMR preparatu o oznaczeniu probka XV-1.
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Rys. 2. Widmo 2°Si NMR preparatu o oznaczeniu probka XV-2.
i i 7
! JJl. I
> 0 2 4 6 B 0 -2 -4 -6 -8 20 22 4 -6 8 30 a3 34 3 8 0 42 4

1 (ppm)

Rys. 3. Widmo 2°Si NMR preparatu o oznaczeniu probka XV-3.
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Rys. 4. Widmo 2°Si NMR preparatu o oznaczeniu probka XV-4.
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Rys. 5. Widmo 2°Si NMR preparatu o oznaczeniu probka XVI-1.
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Rys. 6. Widmo 2°Si NMR preparatu o oznaczeniu prébka XVI-2.
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Rys. 7. Widmo 2°Si NMR preparatu o oznaczeniu prébka XVI-3.
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Rys. 8. Widmo 2°Si NMR preparatu o oznaczeniu prébka XVI-4.

Rodzaj obecnych w prébkach badanych polimeréw grup terminalnych przedstawionych w Tabeli 2.,
zidentyfikowanych na podstawie przesunie¢ chemicznych obserwowanych na widmach 2°Si NMR
badanych prébek (okoto -4 ppm dla terminalnych grup CH,=CHSi(CHs)z, -22 ppm dla grup Si(CHs), oraz
-35 ppm dla grup CH,=CHSi(CHs)) potwierdzajg takze wyniki analiz *H NMR, *C NMR a takze FT-IR. O
wystepowaniu w badanych prébkach grup winylowych s$wiadczyta takie obecnos¢ grupy
charakterystycznych sygnatéw o przesunieciu chemicznym okoto 5,8 pmm na widmach H NMR
badanych prébek oraz sygnatéw o przesunieciu 140-130 ppm na widmach 3C NMR.

O wystepowaniu grup winylowych $wiadczyta takze obecno$é pasm przy dtugosci fali okoto 3050cm™
oraz 1600 cm™ na widmach FT-IR badanych prébek. Pasma te byty stabo widoczne na widmach prébek
XVI-1, XVI-2, XVI-3 i XVI-4 z uwagi na niskg wzgledng zawartos$¢ grup winylowych wynikajaca z duzych
mas badanych polimerdw i obecnosc jedynie terminalnych grup winylowych.
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